
Golftypen

Afbeelding Golftype Golfafstand Golfdiepte Plaat breedte Werkende breedte

177/51 177 mm 51 mm 1097 mm 1060 mm57
m

m

1.097mm (920 vijf golven)

177mm

6m
m U.V. zijde

Door tips in deze montagefolder te 
volgen kun je zelfstandig een golfplaat 
dakafwerking realiseren. 

Hierbij kunnen mogelijke beschadigingen 
en klachten worden voorkomen.

Profieltekening

GOLFPLATEN 
POLYCARBONAAT DRIEWANDIG



Stap 1 : De dakconstructie

Zorg voor een goede zelfdragende houten onder-
constructie, die door en door droog is. Bij voorkeur 
hebben de gordingen een witte kleur in verband 
met de zonnestralen en warmteophoping. 

Het is belangrijk dat rekening wordt gehouden 
met de maximale gordingsafstand in de breedte-
richting. Een te grote gordingsafstand zorgt voor 
een overmatige doorbuiging van de golfplaten, 
wat tot gevolg kan hebben dat de platen 
beschadigd raken. 

Voor de onderconstructie wordt een minimaal 
dakafschot van 10º geadviseerd. 

Golftype Dak Wand <8m Wand >8m

177/51 150 cm 200 cm 180 cm

Stap 2 : De plaatsing van de golfplaten

De onderconstructie is nu gereed en de golfplaten 
kunnen geplaatst worden. De golfplaten dienen al-
tijd van boven naar beneden te lopen en minimaal 
10cm onder de onderconstructie uit te steken in 
verband met de natuurlijke afvoer van het water.

Het plaatsen begint linksonder/rechtsonder in de 
constructie. Vervolgens worden de golfplaten 
verticaal tot de nok gelegd en wordt de constructie 
rij voor rij bedekt. 

Bij de plaatsing dient rekening gehouden te worden 
met de overlapping van de golfplaten. Een te grote 
overlapping zorgt voor plaatselijke warmteophoping 
in de golfplaten. Hierdoor kunnen de golfplaten 
gaan vervormen. Volg daarom het overlappings-
advies uit de tabel op. 

De overlapping dient altijd plaats te vinden op de 
plek waar de golfplaat op een gording rust. 

177/51 Overlapping 
breedte

Overlapping 
lengte

Hellingsgraad 10-15° ½ golf Ca 20 cm

Hellingsgraad 15° + ½ golf Ca 15 cm



Stap 3 : Het monteren van de golfplaten 

Voordat de driewandige polycarbonaat golfplaten gemon-
teerd worden moet het materiaal voorgeboord worden. 
Polycarbonaat is een materiaal dat door invloed van tem-
peratuur enigszins gaat uitzetten en krimpen. Hierdoor dient 
het boorgat 2mm groter te zijn dan de diameter van de 
bevestigingsbouten. Zorg dat bij het voorboren de spanning 
en trilling van de golfplaat wordt geminimaliseerd. 

Bij de driewandige polycarbonaat golfplaten wordt lood-
recht op het hoogste punt van de golf geboord. 

Op de bovenste en onderste gordingen wordt geadviseerd 
op elke golf te bevestigen. Op alle tussenliggende 
gordingen wordt geadviseerd om de golf te bevestigen

Bij gebruik in combinatie met vezelcementplaten dient na 
het boren van de gaten alle stof verwijderd te worden om 
beschadiging van het polycarbonaat te voorkomen.

De houtdraadbouten dienen op minimaal 50mm uit 
het uiteinde van de golfplaat gemonteerd te worden.  

Plaats de dop en ring op de houtdraadbout om ervoor 
te zorgen dat de constructie waterdicht is. 

Het gat van de houtdraadbout is door middel van de 
kunststof dop waterdicht afgesloten.



Tips

Belopen
De golfplaten mogen nooit direct belopen worden. 

Zaaginstructies 
Het wordt niet geadviseerd om driewandige polycarbonaat golfpla-
ten te zagen. Bij het productieproces zijn de uiteinden dichtgemaakt. 
Wanneer gezaagd wordt in de golfplaten zijn de uiteinden niet meer 
dicht en kan er vocht en vuiligheid in de platen komen.   

Opslag
Sla de platen op buiten bereik van zon en regen voordat je gaat 
installeren. Houd het product weg van chemische producten en 
dek de platen niet af met hitte absorberende materialen. 

Onderhoud
Vanaf een 10° dakafschot is het zelfreinigende effect van kracht. 
Hierdoor is het onderhoud minimaal. Reinig wanneer nodig met het 
Novoclear schoonmaakmiddel, lauw water en een zachte doek. 
Gebruik geen schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen. Vermijd 
reiniging in de zon en bij hoge temperaturen.
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Stap 4 : De afwerking

De DaglichtDirect overkapping is gereed! 

Als de dakconstructie tegen een muur aan gemon-
teerd wordt dient er rekening te worden gehouden 
met een waterdichte afwerking aan de muurzijde. 
Hiervoor kan een loodslab gebruikt worden of dit kan 
dicht gekit worden met zuurvrije kit. 

Om tocht en vuiligheid onder de golfplaten te 
voorkomen wordt geadviseerd onderaan de 
constructie een schuimprofiel aan te brengen.


